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1. INFORMACE O KLASIFIKOVANEM VYROBKU

Plvod a pouziti v praxi:

Klasifikace vyrobku Textilni vyrobek ,Prihoda NHE* je platna pro nasledujici
pouziti v praxi:

Zavésené textilni rozvody vzduchu
Popis:

Vyrobek Textilni vyrobek ,Pfihoda NHE* je upIné popsan v protokolech o
zkousSce vyuzitych pro tuto klasifikaci uvedenych v ¢lanku 2.

2. PROTOKOLY O ZKOUSCE A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE
PRO TUTO KLASIFIKACI

Zkusebni protokol

Nazev laboratore Nazev zadavatele Protokol o zkousce ¢. Zkusebni metoda

12871 -1/2
o 15299 - 1/2 x
CSl a.s., PTL Pfihoda s.r.o. 17/440/P255 CSN EN ISO 1716

17/440/P256

. 12871 - 2/2 x
CSl a.s., PTL P¥ihoda s.r.o. 15897 CSN EN 13823

Namérené hodnoty a vysledky zkousek

S Vysledky
x ‘ oce Primérny
Zkusebni metoda Parametr zkousek | kontinualni Pariarrv\et,r
parametr (m) spineni
PCS (MJ/kg)® 3 1,05
x PCS (MJ/kg)® 3 1,11
CSN ENISO 1716 PCS (MJ/kg)® 3 102 <3 (A2)
PCS (MJ/kg)® 3 1,09
FIGRAo02 m3 (W/S) 3 0,0 <120 (A2, B)
LFS < hrana 3 ano ano (A2, B, C)
THRe00s (MJ) 3 0,6 <75(A2,B)
CSN EN 13823® SMOGRA (m?/s?) 3 0,0 <30(sl)
TSPeoos (M?) 3 14,8 <50 (sl)
plamenné hofici
kapky/&astice 3 ne ne (d0)
FIGRAo02 M3 (W/S) 1 0,0 <120 (A2, B)
LFS < hrana 1 ano ano (A2, B, C)
) THRs00 s (MJ) 1 0,3 <75 (A2, B)
CSN EN 13823@ SMOGRA (m?/s?) 1 0,0 <30(sl)
TSPsoos (M?) 1 11,7 <50 (s1)
plamenné hofici
kapky/Castice L ne ne (d0)
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(1):
(2):
@):
(4):
(5):

vyrobek ze dne 16.11.2005 — barva stfibrno - bila
vyrobek ze dne 13.2.2012 — barva modro - ¢erna
vyrobek ze dne 22.11.2010 — barva stfibrno - bila
vyrobek ze dne 10.2.2017 barva modro -Cerna
vyrobek ze dne 10.2.2017 barva stfibrno - bila

3. KLASIFIKACE A OBLAST PRIME APLIKACE

Odkaz a oblast primé klasifikace

Tato klasifikace byla provedena v souladu s ¢lankem 11.7.2,11.9.2 a 11.10.1

normy CSN EN 13501-1+A1: 2010.

Klasifikace

Vyrobek Textilni vyrobek ,Prihoda NHE* je v souladu s jeho reakci na ohen

klasifikovan:

A2
Jeho doplrikova klasifikace podle vyvinu koufe je:
sl
Jeho doplrikova klasifikace podle plamenné hoficich kapek/¢astic je:

do
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Uprava klasifikace reakce na ohen vyrobku Textilni vyrobek ,Pfihoda NHE*

odpadavajici hofici
Castice

A2 - S 1 , d 0

chovani pfi hofeni vyvin koure

Klasifikace reakce na ohen: A2 —s1, dO

Oblast pouziti

Tato klasifikace je platna pro nasledujici parametry vyrobku:
- barva: bez omezeni

Tato klasifikace je platna pro nasledujici kone¢né pouziti:

- bez podkladu

4. USTANOVENI O VYUZITELNOSTI

Omezeni

Platnost protokolu o klasifikaci neni omezena, pokud nenastane zména
v technickych specifikacich vyrobku.

Upozornéni

Tento dokument nemuze nahrazovat schvaleni typu ani certifikat vyrobku.

Vypracoval: / Schvalil:
14 SO
............ Jmsocha g VltSlaboch

technicky vedouci PTL



